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Polyester
oder

Schellack?

Bei Neulackierungen stellt sich unseren
Kunden immer wieder die Frage nach der
besten Oberflache. Es gibt darauf keine
perfekte Antwort, allerdings kdnnen
einige Erklarungen hilfreich sein.

Wir unterscheiden zwischen Gebrauchsinstrumenten und histori-
schen oder antiken Instrumenten. Es ist wenig sinnvoll, einen Fliigel,
der zur Vermietung hergerichtet wird, oder ein Klavier, das in eine
Schule geliefert werden soll, von Hand schellackzupolieren. Eben-
sowenig wiirde ich ein tolles Jugendstil- oder Griinderzeitklavier
oder ein Instrument vor zirka 1880 mit Polyester lackieren. Dafiir
ist Schellack die richtige Wahl.

Beide Lacke sind sehr verschieden und haben Ihre Vor- und Nach-
teile. Polyesteroberflichen werden heute oft als ,,Klavierlack* be-
zeichnet. Damit ist eine perfekt hochglinzende Fliche gemeint.
Diese Art der Lackierung wird in unserer Branche seit den 1950er
Jahren verwendet.

Polyester ist ein synthetisches Harz, welches durch die Polykonden-
sation von Karbonsiduren und mehrwertigen Alkoholen hergestellt
wird. Hort sich schon sehr chemisch an, ist bei der Verarbeitung
gesundheitsgefdhrdend und aufwendig. Man braucht zum Lack
Farbpaste, ein Verzogerungsadditiv und einen Harter. Der Zwei-
komponentenlack hértet sehr schnell aus. Er wird daher heute in
modernen Spritzpistolen direkt beim Lackiervorgang gemischt.

In der Lackierkabine ist eine bestimmte Temperatur und Luft-
feuchtigkeit sehr wichtig.
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Die Oberflache dieses Wohlfahrt-Fliigels wurde von uns restauriert.
Oben eine mit Schellack handpolierte Intarsie.

Die Oberflache ist nach dem Lackieren orangenhautartig und von
einer Paraffinschicht bedeckt. Nach einer langeren Trockenzeit
von etwa zwei Wochen wird die Oberfliche mehrfach geschliffen
und dann mit Maschinen poliert. Dadurch entsteht eine makellose
Flache.

Das Polyester hat den Vorteil, dass es kaum ausbleicht, relativ
hart und damit stoBfest ist und auch mal feucht abgewischt werden
kann. AuBerdem gibt es Polyesterlack in nahezu allen Farben.
Kommt es zu kleineren Schleifspuren, beispielsweise am Fliigel-
notenpult, kann es auch nach Jahren wieder mit einer Maschine
aufpoliert werden.

Fiir mich ist von Nachteil, dass die Verarbeitung gesundheits-
schadlich ist. Weitere Probleme gibt es bei falscher Verarbeitung.
Auch das Holz unter dem Polyester kann durch Feuchtigkeits-
schwankungen zu Rissbildung und Abplatzern fithren. Eine
Beschddigung kann fast nur durch eine Neulackierung perfekt
behoben werden.

Hier ist schon ein groBer Vorteil der Schellackpolitur. Da es sich
um ein natiirliches in Alkohol gelostes Harz handelt, kann man
nach leichtem Anschleifen immer wieder darauf polieren.

In Europa werden seit etwa 1800 Schellackbolituren fiir Mobel
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